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龙游县万基建设工程检测有限公司
回弹法检测混凝土抗压强度报告
	报告编号：
	<bgbh>
	共<NumPage>页  第<Pages>页
	报告日期：
	<realdate>

	委托单位
	<wtdw>
	检测类型
	

	工程名称
	<gcmc>

	构件部位
	
	检测原因
	

	检测编号
	<jybh>
	检测日期
	<csrq>

	检测温度（℃）
	<hjwd>
	委托日期
	<wtrq>

	设计强度等级
	<sjqd>
	浇筑日期
	<jzrq>

	混凝土生产单位
	
	混凝土类型
	<hnt>

	公司地址
	
	邮政编码
	

	序号
	检测结果

	
	轴线
	混凝土抗压强度换算值（MPa）
	现龄期混凝土强度推定值（MPa）

	
	
	平均值
	标准差
	最小值
	

	<bh>
	
	<qdhspjz>
	<qdhsbzc>
	<qdhszxz>
	<gjqdtdz>

	检测结论
	

	检测依据
	JGJ/T 23-2011；GB 50204-2015

	设备编号
	<yqbh>
	设备名称
	<yqxh>
	设备状态
	

	备注
	<jcjl>

	检测说明
	（1）见证单位：                  见证人：      见证人证号：
（2）本报告单涂改无效，未经许可不得复制（完整复制除外），未经审核和批准人员签字无效，未加盖公章无效。
（3）对本报告有疑议向本检测公司提出。


                                                                      检测单位（盖章）
批准：               审核：              检测：                     
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